
Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на стр. 99.

Алюминий может корродировать после контакта с грязью, землей и дорожной
солью. Очищайте колёса после проезда по любому из этих веществ. Исполь-
зуйте влажную губку и мягкое моющее средство. Исключите использование
жёстких щёток, металлических губок или очистителей, содержащих абразив-
ные или химические составы.

После мытья сполосните обильно водой и протрите насухо чистой тканью.
После этого нанесите аэрозольный очиститель/полироль или воск.

Для восстановления блеска алюминиевых колес используйте полироль для
хромированных и алюминиевых поверхностей.

Уход за алюминиевыми колесами

Уход 
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